MOMENT CONTACT GEL

Adeziv universal de contact

CARACTERISTICI

» Rezistenta ridicata la caldura

= Nu curge

= Potrivit pentru aplicatii pe verticala
= Aderenta initiala ridicata

= Flexibil

= Rezistentd mare

DOMENII DE UTILIZARE:

» Lipirea combinata a materialelor din lemn cu laminate decorative
precum Resopal®, Formica® etc., cauciuc, piele, pluta, pasla, PVC rigid,

spume moi, metal si multe alte materiale.

= Fixarea panourilor izolatoare fonice, izolatoare si acustice (cu exceptia
polistirenului expandat), din placi de plastic adecvate si a diferitelor
tipuri de invelitori de perete (PVC neplasticizat sau piele sintetica) pe

suprafete uscate si stabile.
» Lipirea benzilor de furnir de margini si curbe.

= Nu este potrivit pentru polietilena, polistiren expandat din

polipropilena, piele sintetica si PVC plasticizat

AMBALARE:
= Tub din metal 58 ml

Molai-r__m -

CONTACT

ADEZIV DE CONTACT
KOHTAKTHO JIENWJIO
KONTAKTNI LEPAK

1JVINOD

Metal, Cauciuc, Piele, Lemn,
Plastic”, Piatrd

Meran, Tyma, Koxa, ibpso,
Mnacrmaca®, Kambk —
Metal, Guma, KoZa, Drvo, Plastika", Kamen

PREGATIREA STRATULUI SUPORT

Materialul care trebuie lipit trebuie sa fie uscat (lemn cu umiditate
8-12%) si fara grasimi si praf. Curatati laminatele, metalul etc. cu
solvent (benzen pentru spilat). Slefuirea suplimentara creste rezistenta
la lipirea cu metalele. Permiteti materialelor sa se aclimatizeze in
conformitate cu instructiunile producatorului.

Lipiti materiale de lucru numai pe suprafete netratate (baza naturald).
Suprafetele vopsite sau tratate trebuie curatate in prealabil.

APLICARE

Aplicati Moment intr-un strat suficient si uniform pe ambele suprafete
care trebuie lipite - mai ales la margini - cu o spatuld zimtatd sau o
perie cu tepi scurti.

inainte de aliturarea pieselor, ldsati solventii s& se evapore. Durata
de evaporare la temperatura normala a camerei (18 pana la 5°C) este
de aprox. 15 minute. Asigurati o ventilare constantd. Dupa perioada
de evaporare, lipirea este posibild in 60 min. O perioada de evaporare
prea scurta in special pentru materialele neabsorbante pot determina
rezultate mai slabe ale lipirii initiale.

Dupa evaporarea solventilor trebuie sa existe o peliculd intacta, vizibila
de adeziv lasata pe suprafata. Ar putea fi necesar sa se aplice mai multe
straturi de adeziv pe materialele cu pori mari sau puternic absorbante.
inainte ca partile s fie unite, adezivul trebuie s fie uscat la atingere.
Nu trebuie sa se lipeasca de deget sau sa fie “atos”.

LIPIRE / PRESARE

Mai intai, aliniati cu grija partile care vor fi lipite, reglarea nu va fi posibila dupa
ce cele doud pelicule de adeziv sunt in contact. Apoi apasati scurt partile
impreun3, dar cu presiune (0,5 N/ mm? =5 kp / cm? sau mai mult). Trebuie
remarcat faptul ca rezistenta la lipire depinde nu de durata, ci de intensitatea
presiunii aplicate. Apasarea timp de cateva secunde este suficienta.

DATE TEHNICE

Compozitie Cauciuc policloroprenic pe baza de
solvent

Densitate Aprox. 0,89 g/cm?

-40°C pandla+70 °C

Pana la 60 min

+18 pana la +25°C
250-350 g/m?

in functie de suprafati si de

Rezistenta la caldura

Durata de uscare

Temperatura de aplicare

Consum

Rezistenta finala
(DIN EN 205)
Termen de valabilitate

presare, dupa 3 zile

24 de luni, se depoziteaza la
temperaturi pozitive

Durata de evaporare 10-15 minute, la temperatura camerei

CURRTAREA INSTRUMENTELOR

Curétati instrumentele imediat dupa utilizare cu diluant sau benzen de
spalare.

DEPOZITARE

Pastrati bine inchis si la temperatura camerei. Evitati temperaturi mai
joase de +5°C si peste +50°C. Adezivul rece sau inghetat (sub + 5°C)
va deveni din nou pe deplin utilizabil daca se aclimatizeaza lent pana
la temperatura de lucru (aprox. + 20°C). Nu are loc nicio pierdere de
calitate. In timpul pauzelor de lucru, recipientul cu adeziv trebuie s
fie bine inchis pentru a preveni evaporarea solventilor.

INSTRUCTIUNI PENTRU SIGURANTA

Inainte de a utiliza produsul va rugdm sa consultati fisa de date de
securitate a materialului care este disponibila la cerere.



