


REZISTENŢA CHIMICĂ

Una  din  caracteristicile  Polipropilenei  este  aceea  că  deţine  cea  mai  mare 

rezistenţă chimică. Rezistenţa chimică a ţevilor şi a garniturilor ce folosesc acest material 

(Polypropylene  Random Copolymer)  măsurată  în  concordanţă  cu normele  DIN 8078, 

măsurători realizate în februarie 1992, este afişată mai jos.

Rezistenţa chimică a oricărei substanţe este în legătură directă cu proprietăţile 

acesteia,  compoziţia  sa,  concentraţia,  sub  efectul  căldurii,  dar  şi  durata  expunerii.  În 

consecinţă, acest Tabel expune concentraţiile chimice şi rezistenţa la diferite temperaturi.

Rezistenţa chimică este clasificată astfel:

Rezistent

Parţial rezistent

Nerezistent

Insuficiente informaţii    

Următoarele simboluri au fost folosite pentru a indica concentraţia chimică:

VL:  Masa < 10% soluţie lichidă

L:     Masa > 10% soluţie lichidă

GL: Soluţie lichidă saturată (la 20°C)

H:    Adaptată comercializării (pieţei)

TR:  Pură din punct de vedere tehnic


