INTRETINERE / REPARARE

in functie de conditiile de mediu, fatada trebuie verificata si
intretinuta periodic. Durata de viata a fatadei este influentata de
curatarea si intretinerea acesteia.

NOTA:

Lemnul este un produs natural cu proprietati ale materialului
lemnos crescut in mod natural.

Caracteristici ce nu sunt considerate defecte sau erori, sunt:

- Tmbatranirea suprafetei lemnului fird tratament de
suprafata (decolorare);

- Diferente de culoare;

- Formarea de mici crapaturi pe suprafata si la capete datorita
Hlucrarii” lemnului;

- Tendinta de deformare;

- Pete aspre cauzate de tulburari (anomalii) de crestere.

ATENTIE! Acest produs este imbinat in dinti!

Ce este imbinarea in dinti?

1. imbinarea fin dinti este folositdi la obtinerea unor
semifabricate importante precum panourile de
masiv si grinzile lamelare.

2. imbinarea in dinti se incadreaza in categoria imbinarilor
nedemontabile, fiind considerata cea mai stabila imbinare in
lungime. Tmbinarea in dinti nu este numai o potrivire a 2
bucati de lemn prelucrate, in proces intervine si adezivul ale
carui calitati influenteaza performantele imbinarii. O bucata
de lemn obtinuta prin imbinare in dinti este mai rezistenta
decat una de aceleasi dimensiuni, dar dintr-o singura bucata,
pentru ca sunt eliminate tensiunile existente in lemn. Drept
urmare lemnul nu se mai torsioneaza si nici nu se mai
curbeaza, fiind eliminat si riscul de crapare pentru ca zonele
slabe, cu defecte, au fost eliminate.
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RECOMANDARI DE
MONTARE SI INTRETINERE

FATADE VENTILATE DIN LEMN

STRUCTURA SUPORT

-Tnainte de a monta lambriul, se recomanda utilizarea unei
folii impermeabile anticondens (se va monta fnaintea structurii
suport). Aceasta are rolul de a impiedica patrunderea vantului si
a apei din precipitatii Tn spatiul dintre lemn si perete, insa
permite circulatia vaporilor din condens spre exterior.

- Se utilizeaza sipci stabilizate prin uleiere, avand dimensiunile
de minim 20*50mm.

- Se recomanda ca fiecare capat al elementului de fatada sa se
aseze pe propriul element de structura suport.

- Distanta dintre sipcile suport trebuie sa fie de minim 50cm.

- La placarea orizontala, sipcile suport se vor monta vertical

(fig. 1), iar la montarea lambriului vertical, sipcile se vor monta

orizontal (fig.2).

- Distanta intre elementele de structura ar trebui sa fie de
max. 20 ori grosimea lambriului (profilului).

- Sipcile suport se vor fixa cu ajutorul holsuruburilor si a
suruburilor pe peretele suport, pentru a se asigura planeitatea la
monta;.

- Nu se vor folosi produse de etansare (silicon, mastic etc).
intre baza constructiei din lemn si sol trebuie asiguratd o
distanta de minim 30 cm si utilizarea benzilor parapasari, care
impiedica intrarea pasarilor, insectelor sau a frunzelor, dar nu

impiedica buna ventilare a fatadei.

PRINDEREA

- Daca prinderea va fi vizibila, vor fi necesare cel putin 2
suruburi pentru fiecare punct de prindere de substructura.
Lungimea surubului trebuie sa fie de cel putin 2,5 ori grosimea
profilului si sa fie din otel inoxidabil sau echivalent. Pentru a
evita fisurarea profilelor, acestea trebuie pre-perforate.

- Se poate folosi burghiu cu zencuitor, astfel ca surubul sa fie
la acelasi nivel cu suprafata fatadei. Este important sa se asigure
o distanta suficienta fata de marginea profilului (minim 3mm).

- Pentru prinderea ascunsd, se recomandad utilizarea
accesoriilor (cleme de prindere ascunsa).

- Se recomanda utilizarea suruburilor / cuielor din otel
inoxidabil. Folosirea suruburilor / cuielor din otel simplu poate
cauza aparitia petelor de oxidare sau chiar degradarea lemnului
n jurul acestor suruburi.




