Calitate pentru profesionisti

Figc tehnica

I
Tangit UNI-LOCK
A Fir etcg§ant pentru tubulaturi.

1. Materialul

Denumirea produsului: Destinatie: Ambalare:
Tangit UNI-LOCK Fir etansant pentru Etansantul pentru tubulaturi Tangit UNI-LOCK este un material ~ Blister 20 m,
tubulaturi. de uz general pentru etansarea tevilor filetate. Se utilizeazd  Bobina 160 m

pentru etansarea elementelor filetate (ISO 7-1) de tipul ra-
cordurilor pentru tevi si arméturilor cu filet conic / cilindric.
Gama de aplicare include tevi de alimentare cu apé rece si
calda (pana la +130°C), precum si tevi de gaze. Firul etansant
deosebit de eficient pentru racordurile filetate care necesitd
etansarea imediatd dupd montare sau mici ajustari inainte de

Tipul materialului: utilizare.

Fir din fascicul de fibre de poliamida cu
imbr&cdminte prealabil aplicata.

Il. Caracteristici
Date tehnice:

Materii prime:

Firul: poliamida

imbracamintea: pastd siliconicad de acoperire (brevetatd Henkel)

Temperatura de utilizare: intre -20°C i +130°C

Rezistentd: Rezistd la gaze din clasa 1, 2 si 3 (clasa 3 in stare gazoasd),

apd rece si caldd, gaze condensate, aer comprimat si uleiuri
industriale. Nu este destinat utilizarii pentru oxigen pur si / sau
sisteme cu conjinut mare de oxigen, clor, medii puternic oxidante
precum si carburanti, motoriné si gaz lampant.

Diametrul tevilor (metalice): Numarul de infasurari*: Nun(f(r)g:gl;ned]eér(c;mr:dun
" 6-7 400
34" 7-9 275
17 8-12 192
1 %" 10-15 105
2" 15-25 57
2 %" 20-30 34
3" 25-35 23
3" 30-40 17
4" 35-45 12
* Acestea sunt valori orientative. in cazul filetelor care nu sunt realizate conform DIN 2999-1
51 ISO 7/1, numarul de infasurari poate sa difere. La etansarea filetelor de plastic, numarul de
infasurari se dubleaza.




Ill. Instructiuni de utilizare

Pregatirea filetului tevii:

Filetele metalice trebuie curdtate cu o perie, dacd este cazul.

Se recomandad asprirea filetelor metalice, de exemplu, cu o pénza de
bomfaier, inainte de a infasura firul de etansare in jurul lor.

Aplicarea firului de etansare:

Mai intdi, puneti firul in partea laterald a filetului, apoi infasurati firul in
sensul filetarii (peste firul lateral), pornind dinspre capétul tevii. Pentru
o performantd optimg, sanjurile filetului trebuie umplute fara a aco-
peri complet proeminentele acestuia. A se vedea tabelul cu numarul
de infasurari in funciie de diametrul tevii. Firul poate fi taiat cu ajutorul
marginii tdioase incorporate. Firul este infasurat in spirald in interio-
rul bobinei. De aceeaq, este usor de desfasurat si aplicat pe filet. Aveti
grija sa tensionati firul la infasurarea sa pe filet. Etansarea se pastreaza
chiar dacd imbinarea se repozitioneaza.
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IV.Conditii de utilizare

Gaz:

Apa potabila:

Apa fierbinte:

presiune de funcfionare: 0,5 MPa
temperatura de aplicare: de la -20°C la +70°C

presiune de funcfionare: 1,6 MPq,
temperatura de aplicare: péna la +95°C

presiunea de functionare: 0,7 MPq,
temperatura de aplicare: pénala+130°C.

V. Instructiuni speciale

Depozitarea:

Bobinele trebuiesc pastrate inchise dupa utilizare.

in cazul depozitarii pe termen lung, produsul trebuie finut intr-un loc
uscat si rdcoros.

Aprobdiri:

Produsul a fost testat si s-a constatat conformitatea sa cu EN 751-2
pentru materiale de etansare din clasa ARP. Aceasta constituie baza
pentru omologarea DVGW (certificate nr. DV-5142AU2491).
Produsul a fost aprobat pentru utilizarea pe conducte de apa potabila
(tevi de alimentare cu apd rece si caldd). Este de asemenea aprobat
pentru apa potabila conform BS 6920 (1996). Copiile certificatelor
de aprobare pot fi obtinute de la Centrul de Asistenta Tehnica local.

Termenul de valabilitate:

Termenul de valabilitate: 24 de luni de la data produciiei. Aceastd datd
este indicatd atat pe bobina / blister, cét si pe cutia de carton pentru
transport.

Internet:

www.tangit.com

Aceastd fisa de date tehnice are la baza experienta si cunostinfele
noastre actuale.

Retineti:

Informatiile de mai sus au doar caracter general. intrucat materialele si
conditiile pot s& difere pentru fiecare aplicatie si, ca atare, sunt in afara
controlului nostru, recomanddm ca utilizatorul sa efectueze de fiecare
datd suficiente probe pentru a se asigura ca produsul nostru este adec-
vat. Nu ne asum@m nicio r@spundere pentru rezultatele aplicdrii con-
crete pe baza informatiilor si instructiunilor din aceasta fisa.




